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Sklar tvarovani z volné ruky (kod: 28-108-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oboru: Technicka chemie a chemie silikatd (kod: 28)
Tyka se povolani: Sklar dutého skla

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev

Uroven
Orientace v normach a v technickych a vytvarnych podkladech pro vyrobu a zpracovani skla 3
Volba postupu prace a technologickych podminek pfi vyrobé dutého skla 3
Posuzovani kvality surovin a vytvareného vyrobku pfi vyrobé dutého skla 3
Tvarovani vyrobkl ze skloviny z volné ruky 3
OSetfovani, udrzba a obsluha zafizeni a pom(icek pro vyrobu dutého skla 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.08.2019
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v normach a v technickych a vytvarnych podkladech pro vyrobu a zpracovani skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat technologii vyroby a zpracovani dutého, lisovaného a technického Ustni ovéfeni

skla

b) Provést rozbor parametrt uvedenych na predlozeném vykresu Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
¢) Rozhodnout dle vykresu o technologickém postupu tvarovani Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
d) Posoudit vykresy pro zuSlechtovaci provozy a rozhodnout, zda tvarovany

x:ggﬁllj kvalitou odpovida dané technologii zuSlechtovani, urcit vady u Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

e)' Zjistit, zda referenéni vzorek odpovida parametrim danych technickym Praktické pFedvedeni
vykresem
f) Rozlisit u vyrobku operace prvotni rafinace, vysvétlit pojem prvotni rafinace Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace a technologickych podminek pfi vyrobé dutého skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zdavodnit nutnost dodrzovani zasad BOZP v hutnim provozu nebo na
foukaCské dilné, uvést zasady manipulace s plynovymi spotiebici (roztaceci
pece, pomocné ruéni hofaky, kyslikové horaky), popsat vybaveni sklafe pro
praci, zdlivodnit nutnost ochrany o¢€i

Ustni ovéreni

b) Pfipravit material, nastroje, pom(icky a formy podle vyrobniho pfedpisu,

" " , A o vy - Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
zkontrolovat funk&nost pfipravenych nastrojli pro ovéfovanou ¢innost

c) Vyklepat, vydratovat, vyfouknout z pistaly necistoty, omyt pisStaly a uloZit
je k pracovnimu otvoru pece; nahiat konce pistal a pfipravit je k nabirani,
pripravit podavaci (obkladaci) zelizko a pfilepnik, z krouzku nabrat
homogenni sklovinu bez Slir

Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Posuzovani kvality surovin a vytvareného vyrobku pfi vyrobé dutého skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Urgit, zda pfedlozeny vyrobek splfiuje kvalitativni parametry podle

vyrobniho pfedpisu, v pfipadé zjisténi vady navrhnout zplisob jejiho Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
odstanéni

b) Popsat vyznam teplotni délkové roztaznosti pfi vyrobé vrstvenych skel,

) LI ey . . . . Ustni ovéfeni
uveést moznosti provéfeni vhodnosti sklovin pro vyrobu vrstvenych skel

Je tireba splnit obé kritéria.
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Tvarovani vyrobkt ze skloviny z volné ruky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Provést oSetfeni skloviny - pomoci kovového hacku odtahnout krouzek do

stfedu panve, nabrat na Zelizko sklovinu a vytvofit sklenéné hrabilko; pomoci

hrabilka (sklenéného nebo kovového) stdhnout povrch skloviny v mezikruzi  Praktické predvedeni
krouzku a okraje panve; nabrat sklovinu, vyfouknout a zkontrolovat

homogenitu skloviny

b) Pfedvést zakladni pracovni ukony pfi nabirani skloviny z panve, pfenaseni
skloviny na pistalu, vyjmuti skloviny z pece, pohyb pistalou na jednu i obé Praktické predvedeni
strany, svaleni skloviny na pliSku

c) Vyfouknout banku, pfedvést vytvoreni kréku, pfepichnuti bariky novou
sklovinou, urovnani noveé skloviny svalakem, pfifouknuti a nasledné svaleni  Praktické pfedvedeni
pro rozdéleni skloviny na potfebnou tloustku

d) Predvést zakladni tvarovani konkrétniho vyrobku zpracovanim skloviny, t;.

praci se svalakem, to€eni pistalou a pfetvarovani pomoci svalaku,

rozfukovani skloviny a pfifukovani, pfedvést nasledné vyfouknuti vyrobku, Praktické piedvedeni a stni ovéfeni
rozdéleni sily skloviny podle stfihu, zkontrolovat vyrobek, provést chlazeni a P

odtrzeni od pistaly; zhodnotit pfipadné vady vyrobku (puchyfe, led, Sel), s

pouzitim pFisluSnych nastrojii a pomucek podle vykresové dokumentace

e) Vyrobit foukany vyrobek podle pfedlozeného vykresu s pfislusnymi C .
nastroji a pomuckami, vyrobit sérii 5-10 kusu bl (el

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Osetrovani, udrzba a obsluha zafizeni a pomutcek pro vyrobu dutého skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
:)Ozé\é?;gnzianzem, naradi a pomucky pro vyrobu dutého skla a popsat udrzbu Praktické pfedvedent a Gstni ovéFeni

Je tireba splnit toto kritérium.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich ¢innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sklar-duteho-
skla#zdravotni-zpusobilost).

Pfed zkouskou bude provedeno proskoleni na obsluhu plynovych pfistroju a zafizeni potfebnych k vykonu zkousky, o
¢emz bude autorizovanou osobou pofizen pisemny zaznam podepsany uchazecem.

Pro potfeby zkouSky je potfeba zajistit pfitomnost jednoho pracovnika obstaravajiciho manipulaci s formou a jednoho
pracovnika k odnaseni vytvarovaného vyrobku do chladici pece. Ové&fovanim kritérii hodnoceni pro jednotlivé
kompetence je tfeba ziskat celkovy pfehled o zplsobilosti uchazece vykonavat pracovni ¢innosti v urcitém Useku
sklafské vyroby.

PFi ovéfovani formou praktického predvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech ukonu a ke
kvalité zhotoveného produktu.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani sklaf a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alesporn 5 let
odborné praxe v oblasti sklarské vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v
oblasti sklafské vyroby.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti sklafstvi a alespori 5 let odborné praxe v oblasti sklarské vyroby
nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti sklafské vyroby.

Vys$Si odborné vzdélani se zamérenim na sklafskou technologii a alespon 5 let odborné praxe v oblasti sklarskeé
vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedméti nebo odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti
sklarské vyroby.

VysokoSkolské vzdélani se zamérenim na technologii silikatl a alespon 5 let odborné praxe v oblasti sklarské
vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedméti nebo odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti
sklarské vyroby.

Profesni kvalifikace 28-108-H SklaF tvarovani z volné ruky nebo 28-010-H Sklar pro duté sklo + stfedni vzdélani s
maturitni zkouskou a alespon 5 let odborné praxe v oblasti sklafské vyroby.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisud, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpist, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zptsobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladu o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vyrobni prostory a pfisun potfebné energie odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym predpisiim

Ochranné pom(cky zajisti autorizovana osoba

Vyrobni receptury pro sklafskou vyrobu

Vykresova dokumentace pro sklafskou vyrobu

Vyrobni dokumentace, technologicka a technicka dokumentace pro sklafskou vyrobu

Referen¢ni vzorky skla (1-3 kusy)

Sklarska dilna vybavena tavicim agregatem o odpovidajici kapacité a barevnosti skloviny, sklafskou pistalou o

praméru 14 mm s dfevénym Stylkem, dfevénym sklafskym naradim (svalaky raznych velikosti, hladitko, tlacak),

kovovym sklafskym nafadim (hacek, hrabilko, pinzeta, urazak, pliek), vidlickou na odnaseni, kladivem

e Pracovnik obstaravajici manipulaci s formou (zadak) a pracovnik k odnaseni vytvarovaného vyrobku do chladici
pece (odnasik)

Pracovni oble¢eni odpovidajici bezpecnostnim a hygienickym pozadavkim si zajisti uchaze¢ sam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkou$ky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkou$Sku v trvani 40 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozloZzena do vice dna.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro sklo, keramiku a zpracovani minerall, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Vy3$S§i odborna Skola sklafska a Stfedni Skola, Novy Bor

MOSER, a. s., Karlovy Vary

Space CZ, s. r. 0., Novy Bor

Pacinekglass, Kunratice u Cvikova

SklaF tvarovani z volné ruky, 19.5.2024 17:04:49 Strana7z7



