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Slévarensky technik metalurg / slévarenska technicka
metalurzka (kéd: 21-057-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Hornictvi a hornicka geologie, hutnictvi a slévarenstvi (kod: 21)
Tyka se povolani: Hutni, kovarensky a slévarensky technik

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev

Uroven
Orientace v norméch a v technickych podkladech ve slévarenské vyrobé a vyrobé& modelovych zafizeni 4
Stanovovani a fizeni komplexnich metalurgickych postupli a technickych podminek ve slévarenské vyrobé 4
Stanovovani druhu a mnozstvi materialt a polotovart pro slévarenskou vyrobu s vysokym stupném inovace 4
O,rientace v komplexnich metalurgickych postupech a technickych podminkach v celém rozsahu slévarenské 4
vyroby
Rizeni a zpracovani metalurgickych podklad( o slévarenské vyrobé& pro marketingovou a obchodni ginnost 4

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022 do: 13.08.2024
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach a v technickych podkladech ve slévarenské vyrobé a vyrobé modelovych
zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zakladni €lenéni, orientaéni chemické slozeni, zakladni
mechanické a slévarenské vlastnosti litin s lupinkovym, kulickovym a Pisemné ovéreni s Ustni obhajobou
Cervikovitym grafitem

b) Popsat zakladni ¢lenéni, orientacni slozeni, zakladni mechanické a
slévarenské vlastnosti uhlikovych, nizkolegovanych a vysokolegovanych Pisemné ovéreni s Ustni obhajobou
oceli na odlitky

c) Popsat zakladni ¢lenéni, orientacni slozeni, zakladni mechanické a Pisemné ovéfeni s tstni obhaiobou
slévarenské vlastnosti Al slitin, Cu slitin a Mg slitin na odlitky I

Je treba splnit vSechna kritéria.

Stanovovani a fizeni komplexnich metalurgickych postupu a technickych podminek ve slévarenské
vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat proces taveni v indukénich pecich a vedeni dokumentace — P C o xw
R isemné ovéreni

taviCsky list

b) Popsat proces taveni v obloukovych pecich a vedeni dokumentace — Pi .
T isemné ovéreni

tavic¢sky list

c) Popsat proces taveni v kupolovych pecich a vedeni dokumentace — , o xy
NS Pisemné ovéreni

taviCsky list

d) Popsat proces taveni v kelimkovych pecich a vedeni dokumentace — P .
L isemné ovéreni

tavi€sky list

e) Popsat zakladni tepelné zpracovani oceli na odlitky (na odstranéni , o aw
— . LIS Pisemné ovéreni

vnitfniho pnuti, normalizaéni zihani)

f) Popsat zakladni tepelné zpracovani litin (na odstranéni vnitiniho pnuti, Pisemné ovéieni

feritizacni zihani, vytvrzovani litin, vyroba ADI litin)

g) Popsat zakladni tepelné zpracovani nezeleznych kovl (vytvrzovani) Pisemné ovéreni

h) Zpracovat diagram tepelného zpracovani a navrh zalozeni pece pro

zadany odlitek, material, mnozstvi a typ pece Prakticke predvedeni

Je treba splnit alespon tfi kritéria, a to h+e+b, nebo h+e+a, nebo h+e+d, nebo h+c+f, nebo h+c+f, nebo h+g+d.
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Stanovovani druhu a mnozstvi materialti a polotovaru pro slévarenskou vyrobu s vysokym stupném
inovace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vypocitat vsazku — druhovaci tabulka - vypocet na zakladé zadanych S o i .
surovin a pozadovaného chemického slozeni el prevetin e Dol ellifsbon
b), Vypqmtat korekvce,chemlckgho’slozenl v peci na zakladé zadani Praktické predvedent s stni obhajobou
vychoziho a kone&ného chemického slozZeni
c¢) Popsat technologii zpracovani tekutého kovu litin s kulickovym a Ustni ovéieni
lupinkovym grafitem (oCkovani, modifikace)
d) Popsat technologii zpracovani tekutého kovu nezeleznych slitin e
. e Ustni ovéfeni
(odplynéni, modifikace)
e) Popsat technologii sekundarniho zpracovani oceli Ustni ovéfeni

Je treba splnit kritériaa + b + e + ¢, nebo a + b+ e + d.

Orientace v komplexnich metalurgickych postupech a technickych podminkach v celém rozsahu
slévarenské vyroby

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat vsazkové suroviny a pomocné materialy nutné pro vyrobu litin s

lupinkovym a kulickovym grafitem (kusovitost - zrnitost, chemické slozeni Ustni ovéFeni s pisemnou pfipravou
vCetné pozadavk( na skladovani)

b) Popsat vsazkové suroviny a pomocné materialy nutné pro vyrobu

uhlikovych a nizkolegovanych oceli (kusovitost - zrnitost, chemické sloZeni Ustni ovéFeni s pisemnou pfipravou
véetné pozadavk( na skladovani)

c) Popsat zakladni vsazkové suroviny a pomocné materialy nutné pro vyrobu

nezeleznych kovl na bazi Al, Cu, Mg (kusovitost - zrnitost, chemické slozeni Ustni ovéieni s pisemnou biforavou
véetné pozadavku na skladovani). Popsat zakladni tepelné zpracovani P prip
nezeleznych kovu

d) Popsat Zarovzdorné hmoty a tvarovky (kyselé a zasadité), popsat dusani,

sintraci a vyzdivani slévarenskych agregatl a panvi, jejich opravy. Vysvétlit  Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou
pozadavky na skladovani zarovzdornych hmot a tvarovek

e) Popsat zakladni metody zkouseni kov( Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou
f) Popsat metody méfeni teploty pouzivané ve slévarenstvi Ustni ovéfeni

Je tieba splnit alespon nasledujici kritériaa+d +e +f, nebob+d+e+f,neboc+d+e+f.
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Rizeni a zpracovani metalurgickych podkladii o slévarenské vyrobé pro marketingovou a obchodni
¢innost

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zpracovat navrh metalurgie vyroby konkrétniho slévarenského vyrobku
(vybér taviciho agregatu, sloZzeni vsazky, proces taveni, vybér legur,
modifikatord, o¢kovadel, nauhli¢ovadel a jinych pomocnych materiall, teploty
odpichu, teploty liti)

Praktické pfedvedeni s ustni obhajobou

b) Popsat metodiku odbéru vzorku a zkusebnich téles nutnych pro kontrolu

tekutého kovu, mechanickych viastnosti a metalografie kovo odlitku Ustni ovéreni

c¢) Zpracovat podklady pro marketingovou strategii umisténi produktu na trhu

(fyzikalni a mechanické vlastnosti materialu produktu, uzitné vlastnosti a Praktické piedvedeni a tistni obhaiobou
vyhody produktu, technologické zvlastnosti, obchodni benefity, vliv nakladud P J

na tvorbu ceny)

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonani pracovnich ¢innosti této profesni kvalifikace je vyZzadovana a
prokazuje se lékafskym potvrzenim (viz. http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=30890).

U kompetenci, které dle tohoto hodnoticiho standardu pfi ovéfovani umoznuji vice kombinaci splnéni kritérii, protoze
neni nutné splnit vSechna kritéria, nebo ovéfeni v provoznim &i simulovaném prostfedi, autorizovana osoba sdéli a
nejpozdéji spolu s pozvankou za$le uchazedi vycet kritérii, ktera Ize s ohledem na technické a technologické podminky
autorizované osoby ovéfovat, informaci, zda zkouska probéhne v provoznim ¢i simulovaném prostiedi, a dale jaké
aspekty budou sledovany pfi vykonu ¢€innosti a pfi nakladani s materialem. Z variant, které umozfuje jak tento hodnotici
standard, tak podminky autorizované osoby, si uchaze€ zvoli tu, ktera nejvice odpovida jeho potfebam a zkuSenostem.
O zvolenych variantach uchaze¢€ informuje autorizovanou osobu, a to nejpozdéji v terminu, ktery uvede autorizovana
osoba na pozvance.

Zkousejici musi byt pfitomen u zkousky po celou dobu zkouseni uchazec.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oboru slévarenstvi a alespon 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech v
oblasti slévarenstvi nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani slévarenskych pfedméta.

b) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na slévarenstvi a alespori 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech v oblasti
slévarenstvi nebo ve funkci ucitele praktického vyuc€ovani predméta slévarenstvi.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba musi byt schopna organizaéné zajistit zkuSebni proces v&etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpUsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
ZkuSebni mistnost - u€ebna vybavena:

¢ Vypocetni technikou PC, tiskarnou

e Tabuli, nabytkem - stoly a Zidlemi

e Dataprojektorem

o Kancelaiskymi potfebami

Bezpecnostni listy slévarenskych surovin a material(i
Feroslitiny FeSi, FeSiMg, FeMn, FeCr
Nauhli¢ovadlo

Surové Zelezo

Al vsazkova slitina

Cu vsazkova slitina

Zarovzdorné materialy

Technické podklady vsazkovych surovin pro vyrobu odlitk(l z oceli:
Surova Zeleza

NauhliCovadla

Feroslitiny

Vratny material

Ocelovy Srot

Pomocné materialy

Technické podklady vsazkovych surovin pro vyrobu odlitkt z litiny s kuliCkovym a lupinkovym grafitem:
e Surova Zeleza

e Ocelovy Srot

¢ Vratny material
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e Ockovadla
e Modifikatory
e Nauhli¢ovadla

Technické podklady vsazkovych surovin pro vyrobu odlitkd z nezeleznych kovu:
e Vsazkoveé slitiny

e Vratny material

e Materialy pro zpracovani tekutého kovu - modifikace, odplynéni

[ ]

Legury
Zkusebni téleso pro stanoveni chemického slozeni
Zafizeni pro chemickou analyzu zkuSebniho télesa ( v€etné obsluhy zafizeni)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

Zkouska probiha v realném prostredi, ¢innosti uchazece jsou provadény simulované. Uchazec¢ pfimo svoji rukou
neovliviiuje proces, ale sdéli, co se ma udélat. Pracovnik, ktery proces normalné provadi (fidi), tento povel vykona, nebo
sdéli, pro€ to vykonat nelze.

Autorizovana osoba muze byt vybavena simulatorem, pak je zkouska provadéna v realném prostifedi soubézné s
vyuzitim simulace technologie.

K Zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materidlné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouskach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoznujici jeho uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousku v trvani 180 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkové doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazede (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). ZkouSka m{ize byt rozloZzena do vice dnu.

Slévarensky technik metalurg / slévarenska techni¢ka metalurzka, 8.1.2026 20:40:06 Strana7z 8



nsk

Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard Qrofesm’ k\falifikace pfipravila SR pro hutnictvi, slévarenstvi a kovarenstvi, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
METOS, v. o. s.

JMA, s. 1. 0.

KASI, s. r. 0.

VUT Brno

Slévarna a modelarna Nové Ransko, s. r. o.
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