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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Stanoveni technologickych postupt tepelného zpracovani vykovku dle standardt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat rovnovazny diagram Zelezo-karbid Zeleza a na jeho zakladé Ustni ovéieni s pisemnou biforavou
vysvétlit principy zakladnich druhd Zihani P prip

b) Vysvétlit zakladni druhy tepelného zpracovani vykovku - zihani,

. ST i . o . Ustni ovéteni
zuSlechtovani - zpUsob a ucel tepelného zpracovani vykovki

c) Vysvétlit procesy austenitizace a austenitického rozpadu (strukury, IRA, e e -
ARA) Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou

d) Popsat principy zuSlechtovani v€etné procesu popousténi Ustni ovéteni

e) Popsat principy tepelného zpracovani z dokovaci teploty a vysvétlit volbu

M o el . o Ustni ovéfeni
rezimu ochlazovani vykovkl po kovani

f) Vypracovat technologicky postup dle zadané technické dokumentace Praktické pfedvedeni

g) Vysvétlit zplsob kontroly dodrzovani technologii tepelného zpracovani a

popsat obvykle povolena rozmezi technologickych parametrt el ovsierl S B e T A gl

Je treba splnit vSechna kritéria.

Stanoveni rezimu tepelného zpracovani vykovku

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat princip a ucel zafizeni pro zihani a zuslechtovani a chemicko-

. PP q Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou
tepelné zpracovani vykovku

b) Popsat vyhody a nevyhody jednotlivych druht peci pro tepelné zpracovani Ustni ovéFeni

c) Vyjmenovat druhy kalicich médii a vhodnost pouziti, podminky jejich

provozu, kontroly a udrzby e il

d) Navrhnout materialy a konstrukci pfipravkl pro tfi rizné typy vykovkl a

technologii Praktické pfedvedeni

e) Popsat zplsoby ukladani vykovk( na pripravky, zachazeni s pfipravky a ey
jejich udrzba Ustni ovéfeni
f) Vysvétlit zplsob kontroly teploty, fyzikalnich vlastnosti kalicich médii, N v
uhlikového potencialu Ustni ovérfeni

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.
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Stanoveni postupt pro zkouseni materialu véetné vyhodnoceni vysledkt zkousek

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit zkousky kontroly vstupniho materialu - G€el, zpusoby (chemické
slozeni, mechanické vlastnosti, metalografické metody)

b) Popsat principy a smysl jednotlivych zkouSek vlastnosti kovaného
materialu po tepelném zpracovani a ukazat na zkusebnich vzorcich (kontrola
tvrdosti, mechanické vlastnosti, metalografické, magnetické, fyzikalni
metody)

c) Popsat vyhodnocovaci kritéria jednotlivych zkousek Ustni ovéfeni

d) Vysvétlit provedeni jednotlivych typl zkousek a ukazat charakteristiky
zku$ebnich vzork( a zplsob jejich odbéru

Je treba splnit vSechna kritéria.

Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Reseni neshod ve vyrobé a reklamaci vykovka zavinénych nevhodnym tepelnym zpracovanim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Stanovit kriticka mista vyrobniho procesu a mozné pficiny vzniku neshody

z neshodného vyrobku nebo problému pfi nasledujicich operacich - FMEA's  Praktické predvedeni

pomoci technologického postupu

b) Popsat pfi¢iny nevyhovujicich mechanickych a strukturnich vlastnosti Ustni ovéfeni
vykovku (neshodnych vyrobku) po tepelném zpracovani
c) Popsat priciny vad celistvosti vzniklych pfi tepelném zpracovani vykovkl  Ustni ovéFeni

d) Popsat rozliSeni kovarenskych vad a vad vzniklych pfi tepelném

- o= > Ustni ovéfeni
zpracovani s moznosti vyuziti fotografii vad

e) Popsat zplsob prace s neshodnymi vyrobky (opravy, tfidéni) a zavedeni )
napravného opatfeni zabranujiciho opakovani vzniku neshody (Uprava Ustni ovéreni
zafizeni, pfehodnoceni technologického postupu apod.)

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Zajisténi technické pripravy zmén sortimentu a zavadéni novych produktu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit postup pfi posuzovani studii a projektovych Ukoll z hlediska

volby technologie a technologického zafizeni il @veliE

b) Popsat zpracovani technické dokumentace pro nové a rozvojové vyrobni

- e s . ) Ustni ovéfeni
programy, nové typy souéasti, material(i a tepelného zpracovani

Je treba splnit obé kritéria.
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Vedeni technické dokumentace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ukazat na pfikladu dokumentaci pouzivanou pfi zadavani technologickych

- . L el oA o ; Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
postupu tepelného zpracovani a vysvétlit zasady jejiho vedeni

b) Ukazat na pfikladu zpUsoby archivace technologickych postupu a vysvétlit

zasady evidence Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

c) Popsat zakladni normy tykajici se tvarenych material( a jejich tepelného

- Ustni ovéfeni
zpracovani a kontroly

d) Popsat mozné zplisoby vedeni dokumentace a vyhodnocovani vysledku

méfeni provadénych pfi tepelném zpracovani a po jeho provedeni Ustni ovéreni

e) Popsat bezpecnostni a ekologické predpisy pfi tepelném zpracovani

vykovk Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonani pracovnich ¢innosti této profesni kvalifikace je vyZzadovana a
prokazuje se lékafskym potvrzenim (viz. http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp= 101980).

Zkousejici musi byt pfitomen u zkousky po celou dobu zkouseni uchazec.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru strojirenstvi nebo jiném materialovém oboru a alespon 5 let odborné
praxe v fidicich ¢innostech v oblasti kovarenstvi nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani v kovarenstvi.

b) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim strojirenstvi nebo jiny materialovy obor a alespon 5 let odborné praxe v
fidicich nebo pedagogickych ¢innostech v oblasti strojirenstvi nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétu
strojirenstvi.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a 0 zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych $kolach), ve znéni pozdéjsich pfedpisll, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pripravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonl (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisq, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkuSebni proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udé&leni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
ZkuSebni mistnost - u€ebna vybavena:

Vypocetni technikou PC, tiskarnou

Tabuli, kancelafskym nabytkem - stoly a zidlemi

Dataprojektorem

Kancelafskymi potfebami

Materialovymi normami souvisejicimi s pfedmétem zkousky - tepelné zpracovani kov(;
Normami mérfeni tvrdosti

Normami zkouseni material( pro zjiStovani mechanickych vlastnosti kov(
Soubory ARA a IRA diagramu

Vzorky vykovku pro praktickou ¢ast zkousky

Formulafi pro praktickou ¢ast zkousky (technologicky postup)

Fotografiemi vad

Vzorky zkousky pevnosti v tahu

Vzorky po zkouSce tvrdosti HB,HRB, HRV

Vykresovou dokumentaci

Vzorovymi technologickymi postupy

Vzorovym formulafem FMEA

Dokumenaci pouzivanou pfi zadavani technologickych postup( tepelného zpracovani
Etalony vad

Zalévaci material

Brusnym zafizenim pro pfipravu vzorku

Brusnymi kotouci o rdznych hrubostech

Leptaci smési - NITAL

Mikroskopem

Pfedpisy pro provadéni archivace a ukladani archivalii

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materidlné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoznujici jeho uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 90 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard Qrofesm’ k\falifikace pfipravila SR pro hutnictvi, slévarenstvi a kovarenstvi, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
ECOSOND, s.r. 0.

Moravské kovarny, a. s.

Stredni $kola primyslova, technicka a automobilni Jihlava
ZDAS, a. s.
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