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Tavi¢/tavicka skloviny na vanovych agregatech (kéd: 28-110-
H)

Autorizujici organ: Ministerstvo priimyslu a obchodu

Skupina oborti: Technicka chemie a chemie silikatd (kod: 28)
Tyka se povolani: Tavi¢ skloviny

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Uroven
Orientace v technickych parametrech vanovych agregatu 3
Volba technologického postupu tavby skloviny 3
Pfiprava smési pro vyrobu skloviny 3
Provedeni tavby na vanovém agregatu 3
Sefizeni a obsluha vanového agregatu 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v technickych parametrech vanovych agregatt

Kritéria hodnoceni

a) Popsat technické parametry vybranych typl vanovych agregatl podle
zadani

b) Provést rozbor tavici kfivky vanového agregatu

c¢) Charakterizovat zakladni materialy pouzivané pro vyzdivky vanovych
agregatl a jejich technické parametry

d) Popsat prubéh temperovani a odtemperovani vanovych agregatu

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Volba technologického postupu tavby skloviny

Kritéria hodnoceni

a) Zdlvodnot nutnost dodrzovani zasad BOZP pfi obsluze tavicich agregatu
a ochrany Zivotniho prostfedi pfi taveni skla

b) Uvést technologické postupy pro pfipravu skloviny a postupy jejiho taveni

c) Charakterizovat suroviny a sklarské stfepy pouzivané pfi taveni
jednotlivych druhu/typl skloviny, uvést vlastnosti a zhodnotit kvalitu
prislusného druhu/typu skloviny

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Priprava smési pro vyrobu skloviny

Kritéria hodnoceni

a) Provést obecny vypocet utavené skloviny ze surovin
b) Pripravit podklady pro pfipravu a slozeni vsazky

Je treba splnit obé kritéria.

Provedeni tavby na vanovém agregatu

Kritéria hodnoceni
a) Popsat pfipravu vanového agregatu na taveni

b) Provést pfipravu zakladaCe vsazky na zakladku a popsat €innost
zakladace

c) Provést kontrolu protavenosti skloviny

d) Ur¢it vady skla zplsobené tavenim na referenénim vzorku skla a obecné
zdlvodnit vady zpUsobované tavenim (kaminky, Sliry, bubliny)

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
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Sefizeni a obsluha vanového agregatu
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Predvést méreni, regulaci a Fizeni taviciho procesu na konkrétnim S .
. . Praktické predvedeni
vanovém agregatu

b) Predvést Upravu nastaveni vysky hladiny Praktické pfedvedeni

c) I?re(’jvest nasta,venl Cidel pro méreni teploty a provést kontrolni méreni Praktické pfedvedeni
optickym/laserovym pyrometrem

d) Provést a popsat €innosti obsluhy taviciho vanového agregatu pfi Ustni ovéieni
dlouhodobém vypadku elektrického proudu

e) Predvést a popsat kontrolu priibéhu taveni v pfislusném programu na e e
poditadi Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/tavic-skloviny#zdravotni-zpusobilost).

Pfed zkouskou bude provedeno proskoleni na obsluhu plynovych pfistroju a zafizeni potfebnych k vykonu zkousky, o
¢emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan pisemny zaznam.

Ovérovanim kritérii hodnoceni pro jednotlivé kompetence je tfeba ziskat celkovy pfehled o zplsobilosti uchazece
vykonavat pracovni €innosti v urcitém useku sklarské vyroby. Pfi ovéfovani formou praktického predvedenti je tfeba
prihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech Ukonu a ke kvalité zhotoveného produktu.

Autorizovana osoba zada u odborné kompetence Orientace v technickych parametrech vanovych agregatu, kritérium a)
typ vanového agregatu podle konkrétni technologie vyroby a mista konani zkou$ky.

Autorizovana osoba zada u odborné kompetence Sefizovani a obsluha vanového agregatu, kritérium c) zplsob kontroly
mé&feni optickym nebo laserovym pyrometrem

Oveérovani odborné kompetence Sefizovani a obsluha vanového agregatu, kritérium e) bude probihat na pocitaci, ktery

je souCasti méfici a regulacni techniky.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani sklar a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespori 5 let
odborné praxe v oblasti sklarské vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyucovani v
oblasti sklafské vyroby.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti sklafstvi a alespori 5 let odborné praxe v oblasti sklarské vyroby
nebo ve funkci ucitele odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti sklafské vyroby.

VysSi odborné vzdélani se zaméfenim na sklafskou technologii a alespori 5 let odborné praxe v oblasti sklarské
vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedméti nebo odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti
sklarské vyroby.

Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na technologii silikat(i a alespon 5 let odborné praxe v oblasti sklarské
vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedméti nebo odborného vycviku nebo praktického vyu€ovani v oblasti
sklarské vyroby.

Profesni kvalifikace 28-110-H Tavi¢/tavicka skloviny na vanovych agregatech nebo 28-026-H Tavi¢/tavicka skloviny
+ stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou a alespori 5 let odborné praxe v oblasti sklarské vyroby.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptisobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo pramyslu a
obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vyrobni prostory a pfisun potfebné energie odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym predpisim

Ochranné pomucky zajisti autorizovana osoba

Vyrobni receptury pro sklafskou vyrobu

Vykresova dokumentace pro sklafskou vyrobu

Vyrobni dokumentace, technologicka a technicka dokumentace pro sklafskou vyrobu

Referen¢ni vzorky skla (v po¢tu 1-3 kusy)

Tavici vanovy agregat pfipojeny na méfici a regulacni techniku, velin s panelem-monitorem umoziujici prezentaci

snimanych dat

o Vsazka sklafského kmene, pomlicky a zaklada¢ vsazky sklarského kmene, opticky/laserovy pyrometr, pomdcky ke
kontrole protavenosti skloviny

Pracovni obleéeni odpovidajici bezpecnostnim a hygienickym pozadavk(im si zajisti uchaze¢ sam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 12 az 13 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Doba pro pisemné ovéfovani je 30 minut. Zkouska mUize byt rozlozena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR sklo, keramiku a zpracovani minerald, ustavena a licencovana pro
tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
VySSi odborna Skola sklafské a Stfedni Skola, Novy Bor

MOSER, a. s., Karlovy Vary

Space CZ, s. r. 0., Novy Bor

Pacinekglass, Kunratice u Cvikova
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