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Pracovnik/pracovnice pro vyrobu aglomerovanych materiall

na bazi dreva (kod: 33-027-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Zpracovani dfeva a vyroba hudebnich nastroji (kod: 33)

Tyka se povolani: Pracovnik pro vyrobu aglomerovanych materiald na bazi dieva
Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev
PFijem, manipulace se surovinou na vyrobu aglomerovanych materialu a jeji skladovani

Pfiprava surovin pro vyrobu konstrukénich a izolacnich aglomerovanych materiall v ramci obsluhy dfevarskych
stroju a zafizeni

Rizeni ovladacich panelii chodu susaren mokrych tfisek a vlakna v ramci obsluhy dievafskych stroji a zafizeni,
v€etné tfidéni a skladovani

Pfiprava lepici smési pro vyrobu konstrukénich a izolaénich aglomerovanych materiald v ramci obsluhy
dfevarskych stroju a zafizeni

Sefizovani a udrzba dfevoobrabécich stroji a nastroju
Obsluha linek na lisovani, formatovani, chlazeni, broueni a tfidéni aglomerovanych desek

Orientace v normach a pfedpisech pro tfidéni a vyrobu aglomerovanych material(i

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Prijem, manipulace se surovinou na vyrobu aglomerovanych materiala a jeji skladovani

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ur¢it druh dfeviny a sortiment suroviny Praktické pfedvedeni

b) Zkontrolovat dodany druh materialu a jeho mnozstvi podle dodaciho listu  Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c¢) Ur¢it druh manipulaéniho zafizeni pro zvoleny druh suroviny Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
d) Popsat zpusob a podminky uloZeni suroviny Ustni ovéfeni

e) Dodrzovat zasady BOZP a PO pfi manipulaci se surovinou a jejim

skladovani Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Priprava surovin pro vyrobu konstrukénich a izolaénich aglomerovanych materialG v ramci obsluhy
drevarskych stroju a zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat technologicky postup vyroby tfisky a vliakna Ustni ovéfeni

\t/)l)étlrr](;t stroje, nastroje a méfici pomucky pouzivané pfi vyrobé tfisky a Praktické pfedvedent a Ustni ovéFent
c) Posoudit parametry zadané suroviny podle provoznich pfedpist Praktické predvedeni a ustni ovéreni

d) Dodrzovat zasady BOZP a PO pfi vyrobé tfisky a vlakna a jejim

skladovani Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Rizeni ovladacich panelti chodu susaren mokrych tfisek a vlakna v ramci obsluhy dievaiskych
stroju a zarizeni, v€etné tridéni a skladovani

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat parametry susarny pro suseni tfisek nebo viakna Ustni ovéfeni

b) Popsat technické a technologické parametry susaren nebo tfidicich

Mg M " _ ) o . Ustni ovéfeni
zafizeni nebo zafizeni pro skladovani suchych tfisek a vlakna

c) Nastavit parametry ovladacich panelll chodu susaren Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

d) Dodrzovat zasady BOZP a PO pfi suSeni, tfidéni a skladovani suchych

tisek a viaken Praktické predvedeni a ustni ovéfeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Priprava lepici smési pro vyrobu konstrukénich a izolaénich aglomerovanych materiali v ramci
obsluhy dievarskych strojl a zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ur¢it technologické podminky pro pfipravu lepici smési Ustni ovéfeni

gznzz?sat technické a technologické parametry zafizeni na pfipravu lepicich Ustni ovéieni

c) Popsat skladovani komponentu lepici smési Ustni ovéfeni

d) Pripravit lepici smés podle pfedepsané receptury Praktické pfedvedeni

e) Dodrzovat zasady BOZP a PO pfi pfipravé a dopravé lepici smési Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Sefizovani a udrzba dievoobrabécich stroji a nastrojti
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat pravidla udrzby nastroji dfevoobrabécich strojii pouzivanych pfi Praktické pfedvedeni a astni ovéfeni
vyrobé pfifezl z aglomerovanych material(l a provést zadany Ukon P

b) Popsat sefizovani a udrzbu zafizeni v Useku opracovani aglomerovanych e I
. - Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
desek a provést zadany ukon

ga?gﬁélzgvat zasady BOZP a PO pfi vyrobé pfifezt z aglomerovanych Praktické predvedent a tstni ovéFent

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Obsluha linek na lisovani, formatovani, chlazeni, brouseni a tfidéni aglomerovanych desek
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat parametry lisu na vyrobu aglomerovanych desek Ustni ovéfeni

b) Popsat technické a technologické parametry lisu nebo formatovacich pil
nebo chladicich turniketll nebo brousicich a tfidicich linek, zkontrolovat Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
probihajici procesy a v pfipadé potfeby upravit parametry

c) Popsat a nastavit parametry linky na brouseni a tfidéni desek Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
d) Ur¢it vzorky jednotlivych druhd aglomerovanych materialti a provést S .
zatfidéni predlozenych vzork( desek dle norem Prakticke predvedeni a ustni ovéreni
e) Dodrzovat zasady BOZP a PO pfi obsluze lisovaci linky, formatovacich pil,

chladicich turnikett, brousicich a tfidicich linek véetné manipulace s Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni
materidlem

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Orientace v normach a predpisech pro tfidéni a vyrobu aglomerovanych materialt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

:;])ali(;ﬂc;?f\]/at s normami a predpisy z oblasti tfidéni a vyroby aglomerovanych Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent

b) Pracovat s dodanou dokumentaci vyroby v oblasti tfidéni a skladovani Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
desek v grafické i elektronické podobé P

c) Vysvétlit vyznam a popsat principy provadéni laboratornich zkouSek za po
pouziti pomucek a méficich zafizeni (zkousky pevnosti; zkousky vihkosti a Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
bobtnani; chemické zkousky; odolnost povrchu vii¢i chemickym latkam po P

povrchové Upravé; vizualni zkouska; mechanické zkousky)

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky neni vyZadovana.

Oveérovani odbornych kompetenci bude probihat pfimo ve vyrobnim provozu, pfi¢emz zjiStovani znalosti bude
provadéno pred, v priibéhu nebo po ukonéeni pracovnich ¢innosti. Soucasti zkousky bude i poznavani vzork( materiald
a nastrojl.

Postup pfi zadavani ukolu:

a) ovéfit znalosti BOZP a PO na daném pracovisti, vydat pfedepsané ochranné pomuicky
b) pfedat zadani a ovéfit, zda ho zkouSeny pochopil

c) volba postupu prace, materialQ, nastroja, technickych prostfedk( dle charakteru ¢innosti
d) provedeni Ukolu

e) zhodnoceni splnéni Ukolu s moznosti Ustniho zdlvodnéni uchazeéem

PFi ovérovani kritérii hodnoceni zplsobem ovéfeni "Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni" se pozaduje struéné slovni
doplnéni pfedvedené &innosti
ve smyslu vysvétleni nebo obhajoby zvoleného postupu ¢i feSeni.

Pfi ovéfovani kritérii hodnoceni formou praktického pfedvedeni a ustniho ovéfeni je tfeba pfihlizet k dodrzovani pravidel
bezpec€nosti prace a kvalité provedeni.

Uchaze€ si na zkousku pfinese vlastni ochranny odév a pracovni obuv.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pracovnik/pracovnice pro vyrobu aglomerovanych material(i na bazi dfeva, 28.1.2026 2:12:48 Strana 5z 8



nsk

Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)
c)

d)

e)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oblasti zpracovani dfeva a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a alespon 5 let
odborné praxe ve vyrobé aglomerovanych desek nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného
vycviku v oblasti zpracovani dreva.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti zpracovani dfeva a alespon 5 let odborné praxe ve vyrobé
aglomerovanych desek nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti zpracovani dreva.

VysSi odborné vzdélani v oblasti zpracovani dieva a alespon 5 let odborné praxe ve vyrobé aglomerovanych desek
nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani v oblasti zpracovani dreva.

Vysokoskolské vzdélani se zamérfenim na oblast zpracovani dieva a alespon 5 let odborné praxe ve vyrobé
aglomerovanych desek nebo ve funkci ucitele odbornych predmétd nebo praktického vyucovani v oblasti zpracovani
dreva.

Profesni kvalifikace 33-027-H Pracovnik/pracovnice pro vyrobu aglomerovanych materialt na bazi dieva a stredni
vzdélani s maturitni zkouskou a alespori 5 let odborné praxe v oblasti zpracovani dreva.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je potfeba mit k dispozici nasledujici technické a materialni

vybaveni:

— funkéni linku pro vyrobu aglomerovanych material(i

— zazemi pro pfipravu materialu: $t€pkovaci zafizeni, roztfiskovaci nebo rozvlaknovaci zafizeni, suSarnu suroviny

— zafizeni pro manipulaci s materidlem i hotovymi vyrobky

— brusku na vekoploSné materialy

— délici pilu na velkoplo$né materialy

— material pro vyrobu aglomerovanych material( v objemu potfebném pro vyrobu minimalné jedné vyrobni davky

— vzorky dfevin, které se pouzivaji na vyrobu aglomerovanych material(

— vzorky vad aglomerovanych materialG

— vzorky Stépek, tfisek a vlakna

— chemikalie pouzivané k pfipravé lepici smési

— vzorky nastroju nebo fotografie nastroju pro zpracovani materialu ($t€pkovaci nastroje, roztfiskovaci nastroje,

rozvlaknovaci nastroje, sita)

— pomucky potfebné pro kontrolu kvalitativnich parametru:

1) tolerance rozmér( - mikrometr ¢i posuvné méritko, ocelové méfitko — staceci metr, Uhelnik s délkou ramene 1 m

2) vlhkost a hustota - laboratorni vahy, laboratorni susarna, excikator

3) formaldehyd - spektrofotometr, extrakéni pfistroj, laboratorni pomucky

4) pevnost v ohybu a modul pruznosti v ohybu, pevnost v tahu kolmo na rovinu desky (rozlupc&ivost) - zkusebni trhaci
stroj

5) bobtnani - vodni lazen s termostatem

— provozni dokumentaci, tiskopisy potfebné ke zkouSce (dodaci listy, pfijemky, vydejky, evidenéni listy, protokoly)

— platné normy tykajici se vyroby aglomerovanych materiald a BOZP, bezpe&nostni listy chemikalii

— PC nebo tablet

— ochranné pomucky

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro dfevozpracujici a papirensky primysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
VOS a SPS Volyné

Drevozpracujici druzstvo Lukavec
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