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Obkladaé/obkladaka v prefabrikaci (kéd: 36-109-E)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Obklada¢ prefabrikovanych konstrukci
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 2

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Cteni vykresové a technologické dokumetace pro obkladani v prefabrikaci 2
Uprava podkladu pod obklad stén a podlah 2
Uprava rozmérd a tvari obkladadek a dlazdic 2

2

Lepeni a sparovani keramickych obkladu a dlazeb

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022

Obkladaé/obkladacka v prefabrikaci, 5.12.2025 12:35:55 Strana1z7



nsk

Kritéria a zptisoby hodnoceni

Cteni vykresové a technologické dokumetace pro obkladani v prefabrikaci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresovou dokumentaci obkladu - klade&sky plan Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
b) Vysvétlit technologickou dokumentaci vyrobct obkladaéskych materialt Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.

Uprava podkladu pod obklad stén a podlah

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Upravit podklad vyspravkovou hmotou Praktické predvedeni
b) Penetrovat podklad Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Uprava rozméru a tvarti obkladacek a dlazdic

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Rozméfit Fez obkladovych prvkl dle klade¢ského planu Praktické prfedvedeni
b) Délit obkladové prvky ruénim naradim a strojnim zafizenim Praktické predvedeni

;:)afzi:gr:?r\gt otvory do obkladového materialu ruénim naradim a strojnim Praktické predvedani

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Lepeni a sparovani keramickych obkladu a dlazeb

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist kladeésky plan a popsat pracovni postup lepeni obkladu Praktické predvedeni

b) Volit nafadi a pracovni pomUcky pro lepeni a sparovani obklad( dle

technologického postupu Prakticke predvedeni

c) Pripravit lepici a sparovaci hmoty k pouziti Praktické predvedeni

d) Pripravit doplfikové materialy (ukon€ovaci a dilata¢ni liSty, dvifka) k pouziti Praktické pfedvedeni

e) Upravit tvar a rozmér obkladovych prvki Praktické pfedvedeni
f) Rozmeéfit polohu dvifek v obkladané plose dle klade¢ského planu Praktické predvedeni
g) Osadit dvifka a liSty dle technologického postupu Praktické pfedvedeni
h) Lepit obklad na sténovy nebo podlahovy prefabrikat - min. 2 m2 Praktické pfedvedeni
i) Sparovat obklad béznou nebo pruznou sparovaci hmotou Praktické predvedeni
j) Cistit obklad po sparovani Praktické pfedvedeni
k) Dodrzovat BOZP pfi praci s elektrickym naradim Praktické predvedeni
) Likvidovat odpady a uklidit pracovisté po obkladani Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Autorizovana osoba podle konkrétnich podminek rozhodne o rozsahu praktické Casti zkousky, tj. stanovi velikost
obkladané plochy, montaz list a reviznich otvor(. Pfitom bude vychazet z pfedepsaného technologického postupu pro
dany vyrobek (napf. prefabrikovana koupelna). Minimalni plocha obkladu by méla byt 2 m? s instalaci dvifek nebo
ukon&ovacich a dilataénich list podle druhu prefabrikatu.

Tato profesni kvalifikace opravnuje drzitele "OsvédZeni o ziskani profesni kvalifikace" vykonavat obkladacské prace ve
vyrobnach stavebnich prefabrikatu.

PFi ovéfovani odbornych zpusobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich norem:

CSN EN 14441, ed., 2 r. 2013 : Keramické obkladové prvky - definice, klasifikace, charakteristiky a oznagovani
CSN 72 5149 Keramické obkladacky a dlazdice — nazvy a definice

CSN 73 3450 Z1 Obklady keramické a sklen&né

CSN 73 3451 Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obklad(i

CSN 74 4505 Podlahy — spole&na ustanoveni

CSN 73 4108 Satny, umyvarny, hygienicka zafizeni — norma v revizi

CSN EN 12004 Malty a lepidla pro dlazby CSN EN 13888 Sparovaci malty a lepidla pro keramické dlazby — definice a
specifikace

CSN EN 12808 Sparovaci hmoty a lepidla pro keramické dlazby

CSN EN 13813 - Potérové materialy a podlahové potéry - Potérové materialy - Vlastnosti a pozadavky

CSN EN 206-1 (732403)- Z3 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.

CSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni

CSN EN 520 +A1 (723611) Sadrokartonové desky - Definice, pozadavky a zku$ebni metody

CSN ISO 128-23 Technické vykresy - Pravidla zobrazovani

CSN 36 1559-1 Elektrické ruéni nafadi

PFirucky spravné praxe €. | a ll - standard pro navrhovani a provadéni obkladu z keramiky, skla a kamene

V prubéhu zkousky autorizovana osoba sleduje dodrzovani pfedpist BOZP a hygienickych predpisu.
Autorizovana osoba zajisti osobni ochranné pracovni prostfedky a pracovni pomucky pro vykonani zkousky.

Uchaze¢ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem a obuvi. MdZe po dohodé s autorizovanou osobou pouzivat
svoje osobni ochranné pracovni prostfedky (pracovni rukavice a rukavice latexové, nakolenky, ochranna pfilba
primyslova, ochranné bryle) odpovidajici provadénym pracim, pfipadné svoje osobni ru¢ni naradi odpovidajici
predpisim a BOZP.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze 2 ¢lenl, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro

prislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Obkladaé/obkladacka v prefabrikaci, 5.12.2025 12:35:55 Strana4z7



nsk

Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru 36-67-H/01 zednik, zaméreni obklada¢ nebo 36-67-H/04 obkladag, 5 let
praxe v oblasti obklada¢skych praci.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru stavebnim nebo keramickém, 5 let praxe v oblasti obkladadskych
praci.

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem nebo maturitni zkouSkou ziskané ukoncenim vzdélavaciho programu stfedniho
vzdélavani v oboru vzdeélani, ktery odpovida charakteru vyuéovaného pfredmétu dle § 9 odst. (3) a (5) zakona ¢.
563/2004 Sb. o pedagogickych pracovnicich, 5 let praxe v povolani ucitele odborného vycviku v oboru vzdélani 36-
67-H/01 zednik, zaméfeni obklada¢ nebo 36-67-H/04 obkladag.

Vysokoskolské vzdélani stavebniho sméru nebo silikaty, 5 let praxe v oblasti obkladaéskych praci.

Profesni kvalifikace 36-164-H Obkladac/obkladacka a stfedni vzdélani s vyuénim listem nebo maturitni zkouskou, 5
let praxe v oblasti obkladaéskych praci.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dal$iho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

a) Pro praktické provedeni ¢asti zkouSky nezbytny vyrobni provoz s pfisluSnou plochou s prefabrikaty k provedeni
obkladaéskych praci nebo dilensky prostor s cviénou plochou, ktera navozuje podminky ve vyrobnim zavodé. Dale
odpovidajici mnozstvi obkladovych materiald a stavebni chemie podle daného technologického postupu (penetrace,
lepici a sparovaci hmoty, silikon), ru¢ni a elektricka fezacka na obkladové prvky, klinky nebo leveling systém,
michadlo, zubové stérky, gumova paliCka, brousek, zednicka Izice, gumova stérka, zednicka nabéracka, mala
zednicka Izice, molitanova houba, hadry, Stétce, valeCek, nadoby na pfipravu hmot, fezacka na obkladovy material,
elektricka vrtacka s korunkovym vrtakem pro zhotoveni otvord, Cistici a uklidové prostfedky, zdroj elektrické energie
a vody

b) Pro Ustni a pisemné ovéfovani mistnost se stoly a Zidlemi, psaci pomucky a papir

c) Hygienické zazemi

d) Misto pro likvidaci odpadt

e) Technické normy:

CSN EN 14441, ed., 2 r. 2013 : Keramické obkladové prvky - definice, klasifikace, charakteristiky a oznagovani

CSN 72 5149 Keramické obkladacky a dlazdice — nazvy a definice

CSN 73 3450 Z1 Obklady keramické a sklen&né

CSN 73 3451 Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obklad(i

CSN 74 4505 Podlahy — spoleéna ustanoveni

CSN 73 4108 Satny, umyvarny, hygienicka zafizeni — norma v revizi

CSN EN 12004 Malty a lepidla pro dlazby CSN EN 13888 Sparovaci malty a lepidla pro keramické dlazby — definice a

specifikace

CSN EN 12808 Sparovaci hmoty a lepidla pro keramické dlazby

CSN EN 13813 - Potérové materialy a podlahové potéry - Potérové materialy - Vlastnosti a pozadavky

CSN EN 206-1 (732403)- Z3 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni

CSN EN 520 +A1 (723611) Sadrokartonové desky - Definice, pozadavky a zku$ebni metody

CSN ISO 128-23 Technické vykresy - Pravidla zobrazovani

CSN 36 1559-1 Elektrické ruéni nafadi

PFirucky spravné praxe €. | a Il - standard pro navrhovani a provadéni obklad z keramiky, skla a kamene

Zadatel musi zajistit, aby pracoviété byla uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z
hlediska BOZP odpovidaly bezpe&nostnim poZadavkim a hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 10 az 15
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na prfestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.

Obkladaé/obkladacka v prefabrikaci, 5.12.2025 12:35:55 Strana 6z 7



nsk

Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Mgr. Karel Suda - SS Horni Bfiza

Josef Novotny - obkladad

PhDr. Eduard Justa - CCS, znalecka kancelar
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