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Strojnik sklarskych zarizeni pro vyrobu ty¢i a trubic (kéd: 28-
042-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Technicka chemie a chemie silikatd (kod: 28)

Tyka se povolani: Strojnik sklafskych zafizeni pro vyrobu ty¢i a trubic
Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v normach a v technickych a vytvarnych podkladech pro vyrobu a zpracovani skla 3
Obsluha automatickych a poloautomatickych stroja linky vyroby ty¢i a trubic 3
Sefizovani, udrzba zafizeni, stroji a pomuUcek pro vyrobu skla 3

3

Kontrola a dodrzovani technologickych postupl ve sklafstvi

Platnost standardu
Standard je platny od: 15.08.2013 do: 20.10.2019
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v normach a v technickych a vytvarnych podkladech pro vyrobu a zpracovani skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se v zakladnich normach a v technickych podkladech pro e
/ - Ustni ovéfeni
vyrobu a zpracovani skla

b) Popsat chemické slozeni a zakladni vlastnosti skel Ustni ovéteni
c) Popsat obecné technologii tavby skloviny Ustni ovéreni
d) Popsat technologii vyroby a strojni zpracovani dutého skla Ustni ovéfeni
e) Popsat systém a standard kvality strojniho zpracovani skla Ustni ovéteni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha automatickych a poloautomatickych stroju linky vyroby ty¢€i a trubic

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat automatickou a poloautomatickou linku na vyrobu ty&i a trubic, jeji

Y AR : : Jstni ovéfeni
pfidavna zafizeni a pracovni pomucky Ustni ovére

b) Popsat zasady bezpecnosti a hygieny prace u automatickych a

poloautomatickych linek na vyrobu ty&i a trubic Ustni ovéreni

c) Obsluhovat automatické a poloautomatické linky na vyrobu ty¢&i a trubic,

nastavit a dodrzovat technologické parametry, teplotu a tvarovaci prvky Hieldle [Feelyeet
d) Zkontrolovat a vyménit tvarovaci hlavy podle zadani Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Sefizovani, udrzba zarizeni, stroju a pomucek pro vyrobu skla
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit zafizeni, naradi a pomucky pro zpracovani skla, provést sefizeni
pracovnich nastrojl a zafizeni pro vyrobu automaticky nebo poloautomaticky Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
tvarovaného skla, popsat udrzbu a oSetfeni strojl

b) Provést zakladni sefizeni automatické nebo poloautomatické linky a

pfidavnych zafizeni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

c) Provést zakladni sefizeni davkovani skloviny Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
d) Pfipravit a vyménit nahradni dily Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Kontrola a dodrzovani technologickych postupti ve sklarstvi
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

2})(|Zopsat vady skla a uvést pfi€iny vzniku vad u strojniho zpracovani dutého Ustni ovéieni

b) Urcit, zda pfedlozeny vyrobek splfuje kvalitativni parametry podle C .
vyrobniho pfedpisu, v pfipadé zjiténi vady provést navrh na jeji odstranéni Praktické predvedeni

c) Provve’st vizualni kontrolu a méfeni pfedepsanych rozméru u pfedlozeného Praktické predvedeni
sklenéného polotovaru

d) Provést kone€nou kontrolu hotového vyrobku s vyznacenim chyb a vad, Praktické predvedeni
odstranit pficiny vzniku vady na zafizeni, aby se chyba jizZ neopakovala P

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102049&kod_sm1=35).

Ovérovanim kritérii hodnoceni pro jednotlivé kompetence je tfeba ziskat celkovy pfehled o zplsobilosti uchazece
vykonavat povolani urc€itého useku sklafské vyroby. PFi ové&fovani kritérii formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet
k bezpec¢nému provadéni vSech ukonl a ke kvalité zhotoveného produktu.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splinil pro vdechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchazeé nékterou kompetenci nesplinil. Pfi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze dvou ¢&lent, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci
pro pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zptisobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyucnim listem v oboru sklaf nebo strojnik se zaméfenim na technické sklo a stfedni vzdélani s
maturitni zkouskou a alespon 7 let odborné praxe v oblasti sklafské vyroby nebo ve funkci ucitele odborného vycviku
nebo praktického vyucovani v oblasti sklafské vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pred
podanim zadosti o udéleni autorizace.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti sklafstvi nebo strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v oblasti
sklarské vyroby nebo ve funkci ucitele prakticky zaméfenych odbornych pfedmétl v oboru silikatd, z toho minimalné
jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

c) Vyssi odborné vzdélani v oblasti sklafstvi nebo strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v oblasti sklafské vyroby
nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétli nebo odborného vycviku, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich
dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

d) VysokoSkolské vzdélani se zamérenim na technologii silikatll nebo strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v
oblasti sklafské vyroby nebo ve funkci ugitele odbornych pfedmétu nebo odborného vycviku, z toho minimalné jeden rok
v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

e) Profesni kvalifikace strojnik sklafskych zafizeni pro linky vyroby ty&i a trubic a stfedni vzdélani s maturitni zkouskou a
alespon 10 let praxe v oblasti sklafské vyroby, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim
zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, musi byt absolventem pfFipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona ¢.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani
vysledku dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s ddrazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizacné zajistit zkusebni
proces vcéetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stadi dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpUsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

- Prostory a pfisun potfebné energie odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym predpisiim

- Pracovni oble¢eni odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym poZadavkim si zajisti uchaze¢ sam

- Ochranné pomdcky zaijisti autorizovana osoba

- Technicka dokumentace

- Referenéni vzorky, vzorky vad vyrobki

- Méfici pristroje pro stanoveni kvalitativnich parametru

- Utavena sklovina podle vyrobni receptury, mazadla, nafadi, nastroje na sefizovani stroji a zafizeni, ¢asti tvarovacich
hlav

- Vyrobni linka s tavicim agregatem o odpovidajici kapacité a barevnosti skloviny, davkovacim zafizenim a automatickou
nebo poloautomatickou linkou na vyrobu ty&i a trubic

K Zzadosti o udéleni autorizace Zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud Zzadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k Zadosti o udéleni nebo prodlouZeni platnosti autorizace
smlouvu.
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Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asl, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 40 az 80
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na sezndmeni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vliastni zkousky (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

I:lodnotici §tandard pfipravila SR pro sklo, keramiku a zpracovani minerald, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Crystalex CZ, s. r. o.

VETROPACK MORAVIA GLASS, akciova spole¢nost
KAVALIERGLASS, a. s.

VyS$Si odborna Skola sklafské a Stfedni Skola, Novy Bor

Asociace sklafského a keramického pramyslu CR
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